PREDMET TEHNOLOGIJA BETONA

PREDAVAC Prof.dr. Azra Kurtovi¢
stupry | status | semestar | AT g:ls/m VE ECTS
M- K izborni III 2+2 6
CILJIEVI PREDMETA

Uspjesnost projektovania i izvodenja konstrukcije zavisi od znanja o betonu, njegovom
ponasanju pod opterecenjem, temperaturom i promjenama vlaznosti, uslovima izlozenosti
u odgovarajucoj sredini i u industrijskim uslovima.

SADRZAJ PREDMETA

Odabrana poglavlja iz teorije i tehnologije betona (struktura betona, reologija betona,
specijalni betoni i posebne tehnologije betoniranja, betoniranje pri niskim i visokim
temperaturama okoline);

Trajnost betonskih konstrukcija (izvodenje trajnih betonskih konstrukcija i kontrola
kvalitete) i odrzavanje betonskih konstrukcija

Komponente betona, osobine i ponasanje u betonskoj mjeSavini i u ocvrslom betonu, sa
posebnim osvrtom na metode ispitivanja prema harmoniziranim tehnickim specifikacijama
- Cement, normalni agregat, kvalitet vode, svjeZi beton, sastav, ugradnja, zbijanje,
dodaci betonu; osobenosti i razvoj ¢vrstoce na pritisak, propusnost i trajnost, otpornost
na smrzavanje i odrmrzavanje; metode ispitivanja i projektovanje sastava betonske
mjesavine .

PREPORUCENA LITERATURA

1. Zapisi sa predavanja
2. A.M. Neville: Svojstva betona, Wiley 2010

Nacin polaganja ispita: pismeno i usmeno
Tokom nastave ispit se polaze pismeno. Svaki dio se boduje na svoj nacin:

Zadaca — 30 bodova. Parcijalni ispit - 30 bodova. Zavrsni ispit - 40 bodova.
Konacna ocjena najvise za dvije od ostvarenih bodova tokom semestra.

a) Ako student ostvari 55% poziva se na usmeni zavrsni ispit. Na usmenom
student odgovara na ranije , tokom nastave, zadata pitanja. Na usmenom
dijelu ispita student dobija mogucénost da odgovara za vecu ocjenu.

b) Studenti koji nisu zadovoljili na parcijalnom ispitu polazu integralni zavrsni
ispit. Ako se uradi 55% (60% bodova ostvarenih tokom nastave + 40%
bodova ostvarenih na zavrsnom ispitu) student se poziva na usmeni dio
ispita. Konacna ocjena se formira na usmenom dijelu ispita.
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SADRZAJ PREDMETA I NACIN SAVLADAVANIA
GRADIVA.
POIAM TEHNOLOGIIE BETONA. DISPOZICIIA

PREDAVANJA: KONTROLA
PROIZVODNJE BETONA , AGREGAT !
PODJELA PREMA GUSTOCI, SVOISTVA

1 TVORNICE BETONA. PODJELA BETONA PREMA ZA OCJENU PODOBNOSTI ZA
GUSTOCT I VRSTI VEZIVA. CEMENTNI BETONI, SPRAVLIANJE BETONA, RECIKLIRANI
STANDARDIZACIIA (SPECIFIKACIIE, USKLADENOST, AGREGAT
SVOJSTVA) I CERTIFIKACLIA BETONA.

PORTLAND CEMENTI I SPECIJALNI CEMENTI ZA AGREGAT- GRANULOMETRIIA, MODUL

2 SPRAVIJANJE BETONA — SULFATNOOTPORNI I ZRNAVOSTI, KOLORIMETRIJSKA
NISKOTOPLOTNI, METODA — PRIMJERA MIN. 4
HEMIISKI DODACI -ADITIVI , VRSTE I NAMJENA, DODACI BETONU. SVOJSTVA

3 MINERALNI DODACI — ELEKTROFILTERSKI PEPEOC, AERANTA, ANTIFRIZA,

SILIKATNA PRASINA, DROBLIENA OPEKA, PLASTIFIKATORA — PRIMJERA MIN. 3

GRANULISANA RECIKLIRANA GUMA

SVIEZT BETON- STRUKTURALNA CVRSTOCA

BETONSKE MIESAVINE. STABILNOST I SEGREGACIIA. .
LABORATORIISKE VIEZBE

MAKROSTRUKTURA. MIKROSTUKTURA. POJMOVI: . .

4 REOLOSKA SVOJISTVA SVIEZEG

UKUPNA POROZNOST BETONA, GELSKA I KAPILARNA y
BETONA — KONZISTENCIIA, KOLICINA

POROZNOST. TRANZITNA —ZONA. METODE . ,
UVUCENOG ZRAKA, GUSTOCA,

ISPITIVANJA

SVIEZT BETON — UGRADNJA I ZBIJANJE, TRANSPORT. | PRITISAK SVIEZEG BETONA NA

5 PRITISAK BETONA NA OPLATU OPLATU — PRIMJERA MIN. 2
UTICAT TEMPERATURE (UNUTRASNJE I VANJSKE) NA | TEMPERATURA SVJEZEG BETONA —
STRUKTURU BETONA, NJEGA BETONA PRIMIERA MIN, 3
FIZICKO-MEHANICKA SVOJSTVA -METODE .

SVOJSTVA OCVRSLOG BETONA :
ISPITIVANJA . ,
_ , CVRSTOCA NA PRITISAK I PRIRAST

6 UTICAINI FAKTORI NA VELICINU CVRSTOCE . ,

; . CVRSTOCE U ZAVISNOSTI OD
(KOLICINA VODE, VODOCEMENTNI FAKTOR, NACIN
UTICAINIH FAKTORA — PRIMJERI MIN
UGRADNJE, EVAPORACIJA VODE) , PRIRAST 4
CVRSTOCE — TFORIISKI IZRAZI. POJEDNOSTAVLIENI
MODEL LOMA BETONA.
CVRSTOCA NA PRITISAK — GLAVNI UTICAJL, . .
LABORATORIJSKE VIEZBE- OCVRSLI
POJMOVI; OBLIK I DIMENZIJE ISPITNIH UZORAKA, N i
7 . , BETON, CVRSTOCA NA PRITISAK NA
BRZINA NANOSENJA OPTERECENJA, KVALITETNA . i
Y i RAZNIM OBLICIMA, CVRSTOCA NA
KLASA BETONA. CVRSTOCA BETONA NA ZATEZANJE -
ZATEZANJE-MODIFIKOVANE METODE.
METODE.
P NERAZORNE METODE — ULTRAZVUK . METODA EHO I

METODA PROZVUCAVANIA. USPOSTAVLIANIE
KORELACIJE ZA OCJENU CVRSTOCE NA PRITISAK.

PARCIJALNI ISPIT




OSNOVE PROJEKTOVANJA SASTAVA BETONSKE
MIESAVINE: KOLICINE KOMPONENTI I POSTUPAK ,
GRANICNI USLOVI.

AGRESIVNOST SREDINE . KLASE IZLOZENOSTIL.

LABORATORIISKE VIEZBE:

9 UTVRBIVANJE KARBONATIZACIIE
KARBONATIZACIIA BETONA I STEPEN RIZIKA OD
KOROZLIE. BETONA (TERENSKA I
LABORATORIJSKA METODA)

BETONIRANJE U POSEBNIM USLOVIMA. PROIZVODNJA

10 BETONA U ZIMSKIM USLOVIMA. POSEBNI POSTUPCI | POSEBNI POSTUPCI (VRSTE BETONA).
UGRADNJE BETONA." VIBRIRANJE, PRESOVANJE, OSNOVNE KARAKTERISTIKE -
CENTRIFUGIRANJE, SPRICANJE, PRIMJERI MIN. 4
LAKT BETONI. LAKOAGREGATNI , KAVEROZNI, LAKOAGREGATNI BETON —
CELIIASTI. OSNOVNA SVOJSTVA, PREDNOSTI I EKSPANDIRANA GLINA ,

11 PRIMIENA HIDROFIZICKA SVOISTVA T

PARAMETRI STANJA I STRUKTURNE

TESKI BETON. KOMPONENTE I PRIMJENA KARAKTERISTIKE — PRIMJERI MIN. 4
BETONSKA PREFABRIKACIIA. POIMOVI: IZBOR PRIMIENA BETONSKE GALANTERLIE ZA

12 KOMPONENTL, TEHNOLOGLIE I UGRADNJE. TERMICKA | INTERIJERE I EKSTERIJERE (USLOVI
OBRADA BETONA. SKLADISTENJE I KONTROLA KVALITETA I NACIN KONTROLE ) -
PROIZVODNJE, PRIMJERI MIN. 3.
EKSPLOATACIONA SVOJISTVA. TRAINOST.
OTPORNOST NA DIELOVANJE MRAZA SA I BEZ SOLI: LABORATORIISKE VIEZBE

13 INDIREKTNA I DIREKTNA METODA ISPITIVANJA.
PRIMIENA ULTRAZVUKA ZA OCIENU OTPORNOSTI NA | OTPORNOST NA MRAZ I 50,
MRAZ BEZ SOLI. VODONEPROPUSNOST BETONA . VODONEPROPUSNOST
OTPORNOST NA HABANJE.
SPECIJALNI BETONI ; MIKROARMIRANI, BETONSKI

14 KOLOVOZ, UVALIANI (RCC), SAMOUGRAPUIUCT, 2. PARCIIALNI ISPIT
VISOKIH PERFORMANSL, POLIMEROM MODIFIKOVANI,
POLIMERNI I DR.
SKUPLIANJE BETONA, VRSTE I VELICINA U PITANJA STUDENATA. DODATNI

15 ZAVISNOSTI OD TERMOHIGROMETRIISKIH USLOVA I | PRIMJERI ILI LABORATORIISKE

STAROSTI BETONA.

VIEZBE




